Sommerlicher
Hitzeschutz

Hitze raus,
Wohlfiihlen rein.

Kidhlere Raume auch im
Sommer. Wie Sie mit
STEICO Dammstoffen auch
an den heiBen Tagen |lhr
Zuhause genieBBen kénnen.

Umweltfreundliche Bauprodukte
aus nachwachsenden Rohstoffen

STEICO

Das Naturbausystem



/U hell3 im Sommer ?

STEICO Dammstoffe — die intelligente Lésung
gegen Sommerhitze.

So schén der Sommer auch ist: bei tropischen Innenraum-
temperaturen fuhlt sich niemand wohl. STEICO
Dammstoffe sorgen daflr, dass es auch an heiBen Tagen
angenehm kuhl in den eigenen vier Wanden bleibt -

auf ganz naturliche Weise.

U nser Klima wandelt sich, daran herrscht kein Zweifel. So hat sich die
Anzahl der sog. ,Tropentage” mit Temperaturen Uber 30° C in den
. . vergangenen Dekaden vervielfacht. Kein Wunder, dass bei Neubau und
Mittlere Tagesmitteltemperatur > . . .
10° Sanierung der sommerliche Hitzeschutz laufend an Bedeutung gewinnt.

W Denn wer will schon Saunatemperaturen im ganzen Haus ertragen? Mit
X . Z geeigneten Konstruktionen und einer geschickten Materialwahl lasst sich

l{\ Mj aber auch in der heiBen Jahreszeit ein angenehmes Wohnklima realisieren
8° ”\A | "\ I 1T T

IR A L
70 Einen wichtigen Ansatzpunkt bilden Bauteile wie Wande oder Dach-
flachen. Dort helfen STEICO Dammstoffe, dass die Hitze drauBen bleibt
— gerade bei Dachrdumen. Denn Dachgeschosswohnungen neigen beson-

'3’@ \o"f’ 309 A\ &

) S ders dazu, sich im Sommer stark aufzuheizen. Das liegt haufig an einer
mEinzelwerte mTrend Quelle: Deutscher Wetterdienst  zU geringen Speicherfahigkeit der Bauteilschichten im Dach. Vereinfacht

— auf ganz naturliche Art und Weise.

| 2 | Sommerlicher Hitzeschutz



Weltweit wird mehr
Energie fur die Gebaude-
kthlung als fur deren
Beheizung verbraucht.
Schoén, wenn die Lésung
so einfach ist. Mit STEICO
Dammstoffen aus natur-
lichen Holzfasern kann
man sich nicht nur die
Klimaanlage sparen
sondern auch einen gu-
ten Teil der Heizkosten
im Winter.

ausgedruckt: Viele Konstruktionen
kénnen der hohen Hitzeeinstrah-
lung durch die Sommersonne nicht
genligend Widerstand entgegen-
setzen. Die Hitze gelangt mehr
oder weniger ungehindert in die
Wohnraume.

Die L6sung sind Bauteile mit einer
besonders hohen Warmespeicher-
fahigkeit - so wie STEICO Damm-
stoffe. In den heiBen Nachmittags-
stunden nehmen sie die Hitze auf
und ,,puffern” sie bis in die kiihlen
Abendstunden hinein. Wenn die
gespeicherte Warme dann wieder
abgegeben wird, stellt sie keine
Belastung mehr fur den Wohnraum
dar sondern kann durch Luften
nach auBen abgefuhrt werden.

Zusammen mit einer durchdachten
Konstruktion und den warme-
speichernden STEICO Dammstoffen
halten auch unter dem Dach wieder
Wohlfuhltemperaturen Einzug.
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FUR ALLE JAHRESZEITEN
GERUSTET

STEICO Dammung spart im
Winter Energie und Heiz-
kosten. Dieselbe Dammung
verhindert im Sommer die
Uberhitzung im Inneren.
Auch der Schall wird effek-
tiv absorbiert.

| TEMPERATURLEITZAHL: DIE EINTRITTSKARTE
ZUM SOMMERLICHEN HITZESCHUTZ

Zur Optimierung der Konstruktion ist besonders die Wahl des richtigen
Dammstoffs entscheidend. Fir den sommerlichen Hitzeschutz geeignet
sind Stoffe, die einen sehr langsamen Temperaturdurchgang gewahrlei-
sten, das heiBt, eine moglichst kleine Temperaturleitzahl a aufweisen. Das
sind Stoffe, die gut Warme démmen, jedoch zuséatzlich zu ihrer geringen
Warmeleitfahigkeit auch ein hohes Speichervermégen (hohe Rohdichte
und hohe spezifische Warmespeicherkapazitat) bieten. Viele schwere
Stoffe, z.B. Stahl ddmmen nur schlecht, da sie eine hohe Warmeleitfahig-
keit haben. Mit schweren Stoffen, die trotzdem gut dammen, lasst sich
der Temperaturdurchgang, z.B. durch das Dach, deutlich verringern und
verzégern. STEICO Dammstoffe haben ein besonders guinstiges Verhaltnis
zwischen Warmeleitfahigkeit, Warmespeicherfahigkeit und Rohdichte und
damit eine geringe Temperaturleitzahl a.

Je niedriger die Temperaturleitzahl a, desto besser
der sommerliche Hitzeschutz

Rohdichte Warmeleit- |Spez. Warme-| Temperatur-

Baustoff lkg/m?] fahigkeit kapazitat leitzahl a

9 W/(m*K)] | D/(kg*K)] cm?/h
Fichte, Kiefer, Tanne 600 0,13 2500 3
STEICOuniversal
Unterdeck- und Wandplatte 270 0,048 2100 3
STEICOprotect H
Wéarmedamm-Verbundsystem gee s Al e
STEICOspecial dry 140 0,040 2100 5
Sanierungs-Dammsystem
STEICOtherm
Stabile Warmedammung e R 2 4
STEICOtop
Dammung oberste 140 0,040 2100 5
Geschossdecke
STEICOflex
Flexible Warmedammung U e Al 13
Vollziegel 1800 0,8 1000 16
Stahlbeton 2200 1,4 1050 22
Polystyrolschaum 40 0,040 1380 26
PU-Hartschaum 30 0,030 1380 26
Glaswolle 30 0,035 800 53
Baustahl 7800 58 600 446
Aluminium 2700 200 921 2895
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Die Wirkung am Beispiel

Beispiel einer Dachkonstruktion mit
einer Amplitudendampfung von 10

und einer Phasenverschiebung von

12 Stunden

AuBentemperaturverlauf

40°C
40°C

30°C / \

20°C

\ |/

10°C,

10°C

8:00 14:00 20:00 2:00 8:00

Dachkonstruktionen im Vergleich

Dach mit Holzfaser-Dammung
STEICOf/ex

o\_ZFAsf'?
Pl Nl \—"-

@
*U=0,17 W/m?2*K

* 1/TAV=14
* Phasenverschiebung=12 Std.

Dach mit Mineralfaserdammung

. S U G .
IV

?

U=0,16 W/m2*K
1/TAV=7
Phasenverschiebung =7 Std.

Fazit: Bei gleichem Konstruktionsaufbau
bietet die Variante mit STEICO Damm-
stoffen einen wesentlich besseren Hitze-
schutz.
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| AMPLITUDENDAMPFUNG UND PHASENVERSCHIEBUNG

* Dachdeckung
e Traglattung
* Konterlattung
e Unterspannbahn
e STEICOflex
200mm
° Dampfbremse
* STEICOflex
60 mm
e Gipskarton
12,5mm

Dachdeckung
Traglattung
Konterlattung
Unterspannbahn
Mineralfaser
200mm
Dampfbremse
Mineralfaser
60mm
Gipskarton
12,5mm

Was fur den Warmeschutz
im Winter der U-Wert
ist, sind im sommerlichen
8 Warmeschutz Amplituden-
& dampfung und Phasen-
verschiebung. Wahrend
die Amplitudendampfung
zeigt, wie stark der Tem-
peraturdurchgang durch
das Bauteil gemindert
wird, gibt die Phasenver-
schiebung an, um wie viele
10°¢ Stunden der Durchgang

000 200 on oo 20 der Maximaltemperaturen
verzogert wird.

Innentemperaturverlauf

e
27°C

Amplitudendampfung (1/TAV) nennt man das Ver-
haltnis von AuBentemperatur-Schwankung zu Innen-
temperatur-Schwankung. Schwankt beispielsweise

die AuBentemperatur Uber den Tag zwischen 10 und
40° C und die Innentemperatur zwischen 18 und 21°C,
so betrégt die AuBentemperatur-Schwankung 30 K
(Kelvin) und die Innentemperaturschwankung 3K. Die
Amplitudendampfung als Verhaltnis dieser beiden
Werte betragt in diesem Beispiel 10 (= 30K/3K). Anders
ausgedrickt: Die Temperaturschwankung wird auf
dem Weg durch das Bauteil von auBen nach innen auf
ein Zehntel (10%) gedampft. Angestrebt wird eine
Mindestamplitudendéampfung von 10.

Phasenverschiebung ist die Zeitspanne zwischen dem
Auftreten der hochsten Temperatur auBen und dem
Auftreten der héchsten Temperatur innen. Im obigen
Beispiel betragt diese 12 Stunden zwischen 14 Uhr
und 2 Uhr. Ein Ziel des sommerlichen Hitzeschutzes ist
es, den Temperaturdurchgang durch ein Dach oder
eine Wand so zu verzégern, dass die héchste Tempe-
ratur des Tages erst dann in den Innenraum gelangt,
wenn es drauBBen schon so kuhl ist, dass mit Luften der
Raumaufheizung durch die Bauteile entgegengewirkt
werden kann.

Angestrebt wird eine Phasenverschiebung von minde-
stens 10 Stunden. Ein Teil der im Bauteil gespeicher-
ten Warme wird dann ebenfalls wieder nach auBen
abgeleitet. Daher kommt es auf der Raumseite der
Konstruktion nicht zur gleichen Temperaturerhéhung




wie auf der AuBenseite.

Besonders im Dach ist die Einstel-
lung von Amplitudenddmpfung
und Phasenverschiebung besonders
wichtig. Das Verhaltnis der AuB3en-
flache zum Raumvolumen ist im
Dach besonders unglnstig. Dachge-
schossraume haben eine besonders
groBe Warmeubertragungsflache
gegenuber einem geringen Raum-
volumen. Unter der Dachdeckung
ergeben sich im Sommer hohe Tem-
peraturen (bis zu 80°C), welche die
Aufheizung der darunter liegenden
Raume verstarken. Zudem haben
Dachkonstruktionen vielfach sehr
geringe Speichermassen, so dass sie
sich besonders fur den Einsatz der
natdrlichen STEICO Dammstoffe
anbieten.

Mit Ausnahme der Dachdeckung
und der raumseitigen Beplankung
besteht die Speichermasse der
Dachkonstruktion nur aus dem
Dammstoff. Daher ist es hier beson-
ders wichtig, Amplitudendampfung
und Phasenverschiebung mit einem
Dammstoff einzustellen, der eine

Angenommener Temperaturverlauf iiber den Tag

niedrige Temperaturleitzahl hat.
Angestrebt wird fur die Amplitu-
denddmpfung ein Wert 10 (TAV
10%) und eine Phasenverschiebung
von mindestens 10 Stunden. Bei
35°C AuBentemperatur kbnnen
sich unter der Dachdeckung Tempe-
raturen von bis zu 80°C einstellen.
Durch eine gute Bauteilkonzeption
sollte sichergestellt werden, dass
diese Hitzebelastung moglichst
gedampft und zeitversetzt das
Innenraumklima beeinflusst.

Vergleicht man unter diesen som-
merlichen Temperaturbedingungen
zwei Dacher mit gleichwertigen
U-Werten, so hat das Dach mit
Mineralfaserdammung der Warme-
leitfahigkeitsgruppe 035 und mit
einer Rohdichte von 20 kg/m3, eine
rechnerische Amplitudendampfung
von 7 und eine Phasenverschiebung
von 7 Stunden. Auf der Raumseite
des Daches errechnet sich eine
Temperaturerhéhung auf 29°C um
19 Uhr. Diese Temperatur ist fur
erholsamen Schlaf viel zu hoch. Zu
diesem Zeitpunkt befindet sich die
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AuBentemperatur noch auf dhn-
lichem Niveau, so dass Luften zu
diesem Zeitpunkt keine spirbare
Linderung bringt.

Tauscht man bei sonst gleichem
Aufbau den Mineralfaserdéamm-
stoff gegen die flexible Holzfaser-
dammung STEICOf/ex der gleichen
Warmeleitfahigkeit mit einer Roh-
dichte von 50 kg/m3, verfunffacht
sich das Warmespeichervolumen
der Dammschicht, auch aufgrund
der hoheren spezifischen Warme-
speicherfahigkeit des Dammstoffs.
Flr das Dach selbst verdoppelt sich
die Amplitudendampfung auf 14,
die Phasenverschiebung verbessert
sich um vier Stunden auf 12 Stun-
den. Hier sieht der zu erwartende
Temperaturverlauf auf der Raum-
seite ganz anders aus: Die Tempe-
ratur erhoht sich auf maximal 21°C
und erreicht die Innenseite des
Daches erst um 23 Uhr abends. Zu
dieser Zeit ist die AuBentemperatur
schon so gering, dass, sollten diese
21°C noch storen, sie durch Luften
weiter gesenkt werden kénnen.

Temperaturverlauf am Dach

bei unterschiedlicher Dammung
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Temperatur unter der Dachdeckung AuBentemperatur

AuBentemperatur

Bei einem AuBentemperaturverlauf von 35°C um 14 Uhr und
15°C um 2 Uhr nachts ergibt sich unter der Dachdeckung eine
Maximaltemperatur von ca. 80°C, die sich nachts bestenfalls auf

15°C abkuhlen kann.

Raumseitige Temperatur des Daches mit Holzfaser-Dammung

Mit STEICO Holzfaser-Dammstoffen werden ausgepragte
Temperaturspitzen vermieden, es herrscht sowohl tags wie
nachts eine ideale Wohlfuhltemperatur.

Sommerlicher Hitzeschutz
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Resuimee

Die Praxis zeigt: STEICO wirkt

Dass dieses Temperaturverhalten auch direkte Auswir-
kungen auf die Behaglichkeit in den Rdumen hat, zeigt
besonders deutlich die Untersuchung von Professor
Hauser, einem der Vater der deutschen Energie-Einspar-
verordnung: An dem beispielhaft untersuchten Einfa-
milienhaus lassen sich die Ubertemperaturgradstunden
beim Austausch von Mineralwolle durch eine leichte
Holzfaserddammung nahezu halbieren. Vereinfacht
gesagt schwitzt man deutlich weniger. Beim Einsatz
von Holzfaserddmmplatten mit einer Rohdichte von
150 kg/m?3 lassen sich gegenuber der Mineralwolldam-
mung die Ubertemperaturgradstunden sogar auf 1/3 bis
1/4 verringern. Diese , Klimatragheit” der STEICO Holz-
faser-Dammstoffe macht sich sowohl im Sommer als
auch im Winter bezahlt und steigert sptrbar das
+Wohlbefinden unter'm Dach”.

350

Das Ergebnis spricht fur sich: Mineralwolle 15 kg/m? > Dachgeschoss
. . . . )
Je héher die Warmespeicher- 01507 [] Dachgeschoss
fahigkeit eines Dammstoffes Kind 2
9 250 O Dachgeschoss

Schlafzimmer

desto geringer sind die sog.
.Ubertemperaturgradstunden”,
also die Zeit in der wir uns auf-
grund der Hitze nicht wohlfuhlen.
STEICO Holzfaser-Dammplatten
zeigen hier eine hervorragende
Wirkung.
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Hitzeschutz zum Nachristen

Was bei Neubauten - hoffentlich - zum Stand der Technik gehért, ist bei
Altbauten nur selten zu finden: ein funktionierender Hitzeschutz. Aber
auch hierflr bietet STEICO ein ideales Sanierungssystem.

| DACHSANIERUNG
VON AUSSEN

Die ideale Sanierungsvariante,

wenn das Dachgeschoss bereits
ausgebaut ist und der innenlie-
gende Wohnraum nicht beein-

trachtigt werden soll.

Nach dem Entfernen der alten
Dacheindeckung werden die
Zwischenraume der Sparren mit
einem flexiblen Dammstoff wie
STEICOf/ex oder STEICOze/l aus-
gedammt. Zur Maximierung der
Dammwirkung wird im Anschluss
noch die feste Sanierungsplatte
STEICOspecial direkt auf den Spar-
ren verlegt. Die Platte ist hydro-
phobiert (wasserabweisend), so
dass mit einem Arbeitsgang eine
dreifache Funktionalitat herge-
stellt werden kann: Zweite wasser-
fuhrende Schicht, winddichtende
Ebene und Dammwirkung.

| DACHSANIERUNG
VON INNEN

Bei dieser Sanierungsvariante
ist weder ein GerUst, noch eine
Erneuerung der bestehenden
Dacheindeckung notwendig.

Nach dem Entfernen der alten
Innenbekleidung (sofern vorhan-
den) werden die Zwischenrdume
der Sparren mit einem flexiblen
Dammstoff wie STEICOf/ex oder
STEICOzell ausgeddmmt. Zur
Maximierung der Dammwirkung
kann Uber eine quer angebrachte
Lattung zusatzliche Dammung
verbaut werden. Doppelter
Vorteil: Diese Schicht kann als
Installationsebene genutzt wer-
den, z.B. fur die Verlegung von
Stromkabeln fur Deckenleuchten.

Sommerlicher Hitzeschutz E—

| WANDSANIERUNG

STEICOprotect ist das langlebige
Warmedamm-Verbundsystem mit
den vielen Gestaltungsvorteilen —
und der sommerliche Hitzeschutz
ist gleich mit dabei. Der groBe
Vorteil gegenitber herkdmmlichen
Polystyrol-Fassaden: Die héhere
Warmespeicherkapazitat wirkt
auch aktiv gegen eine Veralgung
der Fassade. Die Fassade kuhlt
nachts langsamer aus, so dass sich
Luftfeuchtigkeit nicht als Tau auf
der Fassade niederschlagen kann.
So wird den Algen von vornherein
die Wachstumsgrundlage entzo-
gen.

Fur vorgehangte, hinterltftete
Fassaden bieten sich hingegen
STEICOuniversal oder
STEICOspecial in Kombination mit
einem flexiblen Dammstoff wie
STEICOf/ex oder STEICOze/l an.

Beispielrechnung:
Mit 160 mm STEICOf/ex und 60 mm
STEICOspecial ergibt sich:

U=0,20 W/m2*K
Phasenverschiebung: 14,1 Std.

Beispielrechnung:
Mit insgesamt 160 mm STEICOf/ex
ergibt sich:

U=0,24 W/m2*K
Phasenverschiebung: 9,8 Std.

Beispielrechnung:
Mit 100 mm STEICOf/ex und 60 mm
STEICOprotect ergibt sich:

U=0,24 W/m2*K
Phasenverschiebung: 22,0 Std.

Mehr Infos zu Konstruktionen finden Sie in unseren Konstruktionsheften oder unter www.steico.com
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80% unseres Lebens verbringen
wir in geschlossenen Raumen.
Aber ist uns auch immer
bewusst, mit was wir uns
hier umgeben? STEICO
hat sich die Aufgabe
gestellt, Bauprodukte
zu entwickeln, die die
Bedurfnisse von Mensch
und Natur in Einklang
bringen. So bestehen unsere
Produkte aus nachwachsenden
Rohstoffen ohne bedenkliche Zusatze.
Sie helfen, den Energieverbrauch zu senken
und tragen wesentlich zu einem dauerhaft

So gewahrleisten die FSC®-
(Forest Stewardship Council®)
und PEFC™-Zertifikate eine
nachhaltige, umweltge-
rechte Nutzung des Roh-

stoffs Holz.

Die anerkannten Prufsiegel
des IBR® (Institut fur Bau-
biologie Rosenheim) und
die Mitgliedschaft beim IBU
(Institut far Bauen und Umwelt e.V.)
bestatigen den STEICO Produkten,
dass sie baubiologisch unbedenklich
sind und gleichzeitig den Schutz der Umwelt
sicherstellen. Auch bei unabhangigen Unter-

gesunden Wohnklima bei, das nicht nur Allergiker zu schatzen suchungen wie denen des OKO-TEST Verlags schneiden STEICO
wissen. Ob Konstruktionsmaterialien oder Dammstoffe: Produkte regelmaBig mit ,sehr gut” ab. So bietet STEICO
STEICO Produkte tragen eine Reihe angesehener Qualitatssiegel. Sicherheit und Qualitat fur Generationen.

Das natiirliche Damm- und Konstruktionssystem fiir
Sanierung und Neubau - Dach, Decke, Wand und Boden.

Nachwach- Hervor- Exzellenter Spart Energie
sende Roh- ragender sommerlicher und steigert
stoffe ohne Kalteschutz Hitzeschutz den Gebaude-
schadliche im Winter wert
Zusatze
Regensichernd Guter Erhebliche Umwelt-
und diffusions- Brandschutz Verbesserung freundlich
offen des Schall- und

schutzes recycelbar
Leichte und Der Dédmm- Strenge Aufeinander
angenehme stoff fur Wohn- Qualitats- abgestimmtes
Verarbeitung gesundheit kontrolle D&mm- und

Konstruktions-
system
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